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                    Chemical conversion coating                                                                                     پوشش تبديلي شيميايي        

اين پوشش را معمولاً پيش از ماده شود،  پوشش غير فلزي حفاظتي يا تزييني سطح فلز كه بر اثر واكنش شيميايي يك فلز با محيطي خاص ايجاد مي

  .نشانند پوشش آلي مي

  

   Dipcoat                                                                                                                                                          اي غرقه پوشه 

  .شود بردن قطعه در ظرف حاوي ماده پوششي مايع آن تشكيل مي فروگير و كامل كه با  پوششي همه

  

  curing Radiation                                                                                                                                                        پزي تابش

  .هاي الكتروني  يا باريكه به كمك تابش فرابنفش يا ريز موجپخت بسپاريايجاد پيوند عرضي و 

  

   Cure time                                                                                                                                                           زمان پخت 

  .ان قرارگيري يك بسپار گرماسخت در معرض شرايط پخت تا هنگامي كه خواص معيني در آن پديد آيدفاصله زماني مي

  

  Dispersion resin                                                                                                                                            اي رزين پراكنه

  پراكنه پايدار يك بسپار مايع

  

   Coating system                                                                                                                                             شي پوشسامانه

ين سامانه گيرند، ا شدن قرار مي هاي زماني مناسب براي خشك و پخت  معين و با فاصلهاي متشكل از تعداد معيني پوشه كه هر يك به ترتيبي سامانه

  .يك يا چند ميان پوشه و يك روپوشه استمعمولاً شامل يك آستري، 

  

  coat, block coat Barrier                                                                                                                                               سد پوشه

  .كنش شيميايي يا فيزيكي آنها كردن سامانه پوششي از سطحي كه بر آن كشيده شده است، به منظور جلوگيري از برهمماده پوششي براي جدا

  

  Clear coat                                                                                                                                                                    پوشه  شفاف

  .گيرد ميپوشه قرار  نُ  پوشه شفافي كه روي ب

  

  Curing agent                                                                                                                                                      عامل پخت 

  .شود گري كه با افزودن آن به رزين عمل بسپارش انجام مي ماده واكنش

  

 Dispersing agent, dispersant                                                                                                                           پراكنش  عامل

  .سازي پراكنش اجزاي جامد در فاز مايع و افزايش پايداري مخلوط است ها كه وظيفه آن آسان هاي مورد استفاده در توليد پراكنه يكي از افزودني

  

 Disperse phase                                                                                                                                                   فاز پراكنده

  .شود اي كه در فاز ديگر پراكنده مي فازي از يك سامانه، شامل ذرات يا قطرات ماده

  

  Coated paper                                                                                                                                               دار كاغذ پوشش

  .شود و  يا رنگدانه آغشته و پوشانده مي) مثل نشاسته يا شيرابه بسپارها( ها  كاغذي كه براي بهبود كيفيت، سطح آن با مخلوطي از پيونده

  

                Coil coating                                                                                                                                          كلاف پوشاني

  . آن در كوره، چنانكه كلاف در آغاز اين عمليات باز و در پايان جمع شودپوشش بر سطح كلاف و پخت كشيدن
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  Baking, stoving                                                                                                                                                       پزي كوره

  .كردن ماده پوششي به كمك گرما كردن و سخت خشك

  

  Convertible coating material                                                                                                            پذير ماده پوششي تبديل

  .، فيلم حاصل از آن در حلال اصلي نامحلول است)هاي شيميايي در نتيجه اكسايش يا ديگر واكنش(شدن  نوعي ماده پوششي كه در صورت خشك

  

  coating material Non-convertible                                                                                                    ناپذير ماده پوششي تبديل

  .شود شدن، فيلم حاصل از آن در حلال اصلي حل مي نوعي ماده پوششي كه در صورت خشك

  

  Undercure                                                                                                                                                             ناپختگي 

  .شود كه مدت زمان و دماي پخت كمتر از حد كافي باشد حالتي از پخت كه درجه آن كمتر از درجه حالت بهينه است و هنگامي ايجاد مي

  

  Incompatibility                                                                                                                                                                         ناسازگاري

  .عدم قابليت امتزاج با ماده ديگر يا چسبيدن به آن

  

  Semicure                                                                                                                                                                                       پزي نيم

  .پخت اوليه محصول يا بخشي از آن

  

  Non-aqueous dispersion                                                                                                                                                    پراكنه غير آبي

  .شود اي كه در آن يك بسپار در مايعي آلي و فرار، كه حلال بسپار نيست، توزيع مي پراكنه

  

  Overbaking                                                                                                                                                                           اي پزي كوره بيش

  .توصيه شدهتر از زمان   كه سازنده توصيه كرده است يا در مدتي طولانيقرار دادن ماده در معرض دمايي بيشتر از دمايي

  

  Dispersion, dispersing                                                                                                                                                                  پراكنش 

  .شود ه مياي ديگر پراكند يندي كه در آن ذرات يك ماده در مادهآفر

  

  Dispersion                                                                                                                                                                                       پراكنه

  .شود  توزيع ميت كوچك در فاز پيوستهرااي دو فازي كه فاز پراكنده آن به صورت ذ سامانه

  

  Roller coating                                                                                                                                                                    لتكيغپوشانش 

ها با فيلمي از ماده پوششي مايع پوشانده  يكي از اين غلتك. گيرد ي به صورت مكانيكي بر ورق فلزي ميان دو غلتك قرار مييندي كه در آن، ماده پوششآفر

  .شود مي

  

  

  Curtain coating                                                                                                                                                                 اي  پوشانش پرده

 به صورت عمود بر پرده يا آبشاري فروريزنده، از آن عبور طح با رزين يا محلول يا تعليق يا آميزه رقيق كه در آن، زيرآيندهاي پوشانش س يكي از روش

  .گذارد ش تاثير ميكند، آهنگ شارش مايع فروريز و سرعت خطي زيرآيند بر ضخامت پوش مي

  

  Coating                                                                                                                                                                                          پوشش 

  .شوند اپ و ساير مواد مشابه كه بر سطحي نشانده ميهاي چ ها و مركب ها و لعاب انواع پوشرنگ


