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  Tie-layer  پيوندلايه

رم كه دو لايه را به اي از يك ماده عموماً گرمان در محصولات چند لايه، لايه

 .دهد هم پيوند مي
 

Electrochromism الكترو رنگي 

قابليت ماده به لحاظ تغيير رنگ در حضور بارهاي الكتريكي و بازگشت به 

 .رنگ اوليه در نبود بارها

  

Nonstaining antioxidant از د اكسنده غير لكهپا  

كند، چه  اور بسپار را كه از آن محافظت ميجپاد اكسنده كه بسپار يا ماده م

 .كند در ابتدا چه پس از تخريب، رنگي نمي

  
Powder coatings,powder coating material,coating powders 

 پودر پوشانش

امد كه به صـورت پـودر خـشك بـه كـار             جنوعي ماده پوششي صد در صد       

اي را  شـود و فـيلم پيوسـته    رود و پس از پخت در دمـاي بـالا ذوب مـي       يم

  .دهد تشكيل مي

  

  Drying خشكانش

ها يا  فرآيند تغيير دادن ماده پوششي از حالت مايع به جامد با تيخير حلال

  شيميايي يا هر دو_هاي فيزيكي  ايجاد واكنش

  

  Nondrying coating  پوشش خشك ناشونده

  .شود زماني مشخصي خشك نميپوششي كه در دوره 

  

  Spirit soluble resin  رزين الكلي

  نامحلول در آب رزين محلول در الكل و

  

  flat enamel  لعاب مات

پوششي حاوي رنگدانه با براقي كم كه ترازشوندگي سطح ان مانند لعاب 

 .براق است

  

  Intermediate coat  ميان پوشه

  .ن دو پوشه قرار گيرداي كه در سامانه پوششي ميا فيلم يا پوشه

  

  Bronzing  مفرغ نمايي

 )برنزنمايي(تغيير رنگ سطح تا حدي كه ظاهري مفرغي بيابد 

  

  Lacquer  لاك

يا /  رنگ و گاه رنگي كه بر اثر تبخير حلال و ماده پوششي شفاف و بي

  .شود واكنش شيميايي خشك مي

  

  Lusterless paint  پوشرنگ بي جلا

كند كه هيچ نوع برقي بر   چنان جذب ميپوشرنگي كه پرتوهاي نور را

 .شود سطح كار مشاهده نمي

  

  Pigment chip  اي تراشه رنگدانه

 .پراكنه غليظي از رنگدانه در بسپار، به شكل تراشه

  

   Dye, dye stuff  رزانه

ماده رنگ بخشي كه در محيط خود قابليت حل شدن يا پراكنش دارد و از 

ا پراكنش به ماده ديگر افزوده هاي شيميايي يا جذب ي طريق واكنش

  .شود مي

  

Water stain  رنگانه آب پايه  

 رنگانه حاصل از حل شدن رزانه در آب

 

  Undercoat زير پوشه

  پوشه اي كه بين سطح آسترخورده و لايه نهايي قرار دارد-1

 .كه داراي رنگ است) Primer( هر نوع آستري -2

  

  Mist coat  سايه پوشه

  . بسيار نازكلايه پوششي

 

  Enamel  لعاب

  .اي با سطح صاف و براق يا نيمه براق روپوشه

  

  Glass flakes, flak galss  اي پرك شيشه

شيشه مذاب نوع اي مشنوعي پركننده تقويتي كه با د )E ( و تبديل آن به

ها  اي و سپس خرد كردن لوله هاي شيشه نازك يا حباب )tubes(هاي  لوله

  .شود يد ميهاي كوچك تول به تكه

  

   Top coat  روپوشه

  .پوشه نهايي در سامانه پوششي

  

  Flat lacquer  لاك مات

  .كند خورده پيدا مي لاكي كه پس از خشك شدن ظاهري ساب

  

  Dry through time  زمان خشكي عمقي

زمان لازم براي خشك شدن پوشـش چنـان كـه اثـر ناشـي از فـشار زيـاد             

 چ تغييـر شـكلي در پوشـش       انگشت شست و چرخاندن نود درجـه آن، هـي         

  .مشاهده نشود
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  powdered plastic  پلاستيك پودري

رزين يا پلاستيكي به صورت پودر بسيار ريز كه در پوشـانش بـستر سـيال                

)fluidized-bed coating ( ــر روش ــشي و ديگ ــري چرخ ــب گي ــاي  و قال ه

  .رود تفجوشي به كار مي

  

  Gloss  برّاق

 تـا  70 درجـه در گـستره       60ويه  ويژگي سطحي كه ميزان براقيت آن در زا       

  . قرار دارد85

  

  Scuffing  زني پوست

 پـيش   سايش بسيار ملايم سطح پوشش خشك به كمك كاغذ سنباده نرم،          

  از به كاربردن لايه بعدي

  Coater  پوشانه

  اي براي زدن ماده پوششي وسيله
  

  Oil paint  پايه   پوشرنگ روغن

غني يا رزين اصلاح شده شونده يا ورني رو اي پوششي كه روغن خشك ماده

  .با روغن، جزء تشكيل دهنده فيلم آن است
  

  Photocurable coating  پزپوشش نور

) substrate( مخلوط قابل بسپارشي كه به صورت فيلمي نازك روي زيرآيند

  .شود رود و در معرض نور پرانرژي به سرعت به بسپار تبديل مي به كار مي
  

  Water stain  پايه رنگانه آب

 انه حاصل از حل شدن رزانه در آبرنگ


